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                              Projekt     : HWK GmbH - Diabasmehle
                              Projektnr.: 2018/1025-001 bis -005
                              Datum      : 19.02.2018
                              Anlage     :

K O R N V E R T E I L U N G

2018/1025-003

Entnahmedatum: 16.11.2017
Bezeichnung: Diabas Urgestein - Ultrafein

Anmerkung: Produktion November 2017
BET-Oberfläche: 7,16 m²/g

S C H L Ä M M U N G

Durchmesser [mm] Anteil [%] Durchmesser [mm] Anteil [%]

0.0016  31.3
0.0029  51.9
0.0047  72.1
0.0074  87.2
0.0124  96.4

0.0213  97.8
0.0336  98.8
0.0472 100.0

Probengewicht:    32.70 g


